
 

Datenblatt 
 

ZVG-Art.-Nr. 30793-5 

Hose Z 20 paint-tex/ tritex ® plus 

 

Eigenschaften: Anwendungsbeispiele: 

 die Kombination von Jacke und 

Hose aus paint-tex/ tritex ® plus 

Material ist zertifiziert für Typ 5     

(= staubdichte Schutzkleidung,         

CE 0121) 

 luft- und wasserdampfdurchlässig 

 atmungsaktiv 

 abriebfest 

 antistatisch 

 fusselfrei 

 mit Druckknöpfen 

 Farbe: hellgrau 

 

 Besucherschutz/ Werksbesichtigungen 

 Medizin und Forschung 

 Pharmaindustrie 

 

Liefermöglichkeiten: 

 ab 25 Stück 

 1 VE = 100 Stück (4 x 25 Stück) 

 1 Palette = 12 VE 

in den Größen:                                                                                           

3 (L 52/54),                                                     

4 (XL 56/58),                                                 

5 (XXL 60/62) lieferbar 

- Sondergrößen auf Anfrage - 

 

Produktdaten/ Testergebnisse:  
Prüfung: Prüfnorm: Prüfergebnis: Klasse: 

Abriebfestigkeit EN 530: 1994 Methode 2 1000<Zyklen<1500 4 

Blockverhalten ISO 5978: 1990 kein Blocken 2 

Biegerissfestigkeit ISO 7854: 1984 Methode B > 100.000 Zyklen 6 

Weiterreißfestigkeit ISO 9073-4: 1989 62,0 N 3 

Berstfestigkeit ISO 2960 1974 mit 50 cm² 77 kPA 0* 

Durchstichfestigkeit DIN EN 863: 1995 12 N 2 

Nahtfestigkeit ISO 5082: 1982 129 N 4 

Spez. Oberflächen-

Widerstand 

EN 1149 – 1 in Ω Seite (weiß) 3,1x10
10

Ω 

Seite (grau) 3,8x10
10

Ω 

 

* Aufgrund der starken Dehnung wurde hier die Klasse 1 nicht erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten: 

 

Artikel-Nummer Verpackung Stückzahl EAN-Codes 

30793-00 UVE   25 4026899005458 

30793-00 VE 100 4026899005465 

30794-00 UVE   25 4026899005472 

30794-00 VE 100 4026899005489 

30795-00 UVE   25 4026899005496 

30795-00 VE 100 4026899005502 

 

 

 

 
 

 

 
ZVG Zellstoff-Vertriebs  

GmbH & Co.KG 

Urbacher Straße 4 + 5 

53842 Troisdorf 

 

Tel.: 0 22 41 – 48 40 

Fax: 0 22 41 – 48 42 9 
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