


Abriebfestigkeit / Martindale (EN 530:2010 Met. 2) >100 Zyklen
Biegefestigkeit (EN ISO 7854:1999 Met. B) >100.000 Zyklen
Weiterreissfestigkeit (Trapez) / Longitudinal (EN ISO 9073-4:1999) >12 N/7,5 cm
Weiterreissfestigkeit (Trapez) / Transversal (EN ISO 9073-4:1999) >10 N/7,5 cm
Dehnung / Longitudinal (EN ISO 13934-1:2013) > 90 N/5 cm
Dehnung / Transversal (EN ISO 13934-1:2013) > 50 N/5 cm
Durchstichfestigkeit (DIN EN 863:1997) > 5 N
Wasserdurchgangswiderstand EN 20811 > 200 cm
Gewicht (EN 1849-2) 50 +/-5 g/m²
Dicke (EN ISO 9073-2) 0,2 mm
Oberflächenwiderstand EN 1149-5:2008 < 2,5×10 Ohm
Nahtfestigkeit EN ISO 13935-2 > 85 N

Penetration Index: (EN ISO 6530-2005 )
Schwefelsäure H2SO4 30% 0 %
Natriumhydroxid NaOH 10% 0 %
o-xylene 0 %
1-butanol 0 %

Repellency Index: (EN ISO 6530-2005 )
Schwefelsäure H2SO4 30% 97,2 %
Natriumhydroxid NaOH 10% 97,5 %
o-xylene 97,1 %
1-butanol 96,9 %

Absorption Index: (EN ISO 6530-2005 )
Schwefelsäure H2SO4 30% 2,8 %
Natriumhydroxid NaOH 10% 2,5 %
o-xylene 2,5 %
1-butanol 2,9 %

Alle Werte gemäss Messungen des akkreditierten CE-Notified Body Centrocot, registriert unter No. CE 0624

Technische Werte

Durchdringen von Flüssigkeiten

Typ 5 EN13982-2 Test zur Bestimmung der nach innen gerichteten Leckage von Aerosolen und kleiner Partikel:     
Test bestanden
Typ 6 EN ISO 17491-4:2008 Verfahren A Spray-Test mit geringer Intensität: Test bestanden
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